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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ

IV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ФППК», посвященной памяти академика Г.В. КУРДЮМОВА

	4 сентября
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	10-00 ( 24-00

Заезд

и

регистрация

участников

конференции
	10-00

Открытие конференции

Пленарное заседание

 «Научная школа академика
 Г.В. Курдюмова

(П-1)


	10-00

Пленарное заседание

«Дефекты структуры и прочность кристаллов»
(П-3)
	10-00

Заседание секции 

«Взаимосвязь фазовых превращений и пластической деформации»

(В)
	10-00

Пленарное заседание

«Актуальные проблемы физики пластической деформации»

(П-4)

	
	15-00

Пленарное заседание «Мартенситные превращения»

(П-2)


	15-00

Заседание секции 

 «Фазовые превращения»

(ФП)


	15-00

Заседание секции

«Прочность и пластичность»

(ПП)
	15-00

Заседание секции

«Перспективные материалы и технологии»

(ПМТ)

Закрытие конференции
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	КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

	20-00

Вечер встречи
	19-30

Концерт Дмитрия Богданова и Константина Тарасова
	20-00

Фуршет с черноголовским пивом
	20-00

Дискотека
	Отъезд участников конференции


Продолжительность пленарных докладов – 30 мин.

Продолжительность устных секционных докладов – 15 мин.

Стендовые доклады размещаются на площади 1 м × 1 м

4 сентября, понедельник

с 10-00 час. до 22-00

Регистрация участников конференции

Отъезд автобусов из Москвы

(метро «Щелковская»):

10-15

13-00

16-00

  9-00 – 10-00 Завтрак

14-00 – 15-00 Обед

17-00 – 18-00 Полдник

19-00 – 20-00 Ужин

5 сентября, вторник

Отъезд автобуса из Москвы (метро «Щелковская»):

8-00
10-00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

· Приветствие председателя Оргкомитета,

· Научного руководителя ИФТТ РАН, академика Ю.А. Осипьяна

· Приветствие сопредседателя Оргкомитета,

· Генерального директора ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, проф. Е.Х. Шахпазова

· Приветствие Председателя комитета по науке, образованию, культуре, здравоохранению и 

· экологии Совета Федерации, проф. В.Е. Шудегова

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (П-1)

«Научная школа академика Г.В. Курдюмова»

10-30    П-1.2       Г.М. Глезер (Москва)

                                 Отечественная научная школа физического металловедения в русле Европейской 

                                 школы экспериментальной физики (А. Кундт – В. Рентген – А.Ф. Иоффе – 

                                 Г.В. Курдюмов).

11-00    П-1.3      Э.И. Эстрин (Москва)

                                  Фазовые превращения в железе и стали  

                                   (к 30-летию выхода в свет книги  Г.В. Курдюмова, Л.М. Утевского, Р.И. Энтина).

11-30                    Перерыв (кофе, чай)

12-00    П-1.4       Г.И. Носова (Москра)

                                  Роль Ю.А. Багаряцкого в развитии тонких структурных исследований в ИМФМ 

                                  ЦНИИЧермет

12-30    П-1.5       Б.М. Могутнов (Москва) 

                                Развитие исследований по физической химии в школе академика Г.В. Курдюмова 

13-00   Дискуссия

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (П-2)

«Мартенситные превращения»

15-00    П-2.1       А.Л. Ройтбурд (США)

                                  Упругие домены от мартенсита до самоорганизованных наноструктур 

15-30    П-2.2       Ю.К. Ковнеристый (Москва)

                                   Нанокристаллические материалы на основе объемноаморфизирующихся

                                    металлических сплавов

16-00    П-2.3       М.Н. Панкова (Москва)

                                   Классификация группировок кристаллов мартенсита охлаждения {15 10 3} в сталях

                                   и сплавах на основе железа

16.30    


Перерыв (кофе, чай)

17-00     П-2.4       Л.М. Капуткина, В.Г. Прокошкина, Д.Е. Капуткин, Н.Р. Свердлова, Н.Р. Фраге, 

                              М. Дариель (Москва, Бер-Шева/Израиль)

                                    Термическое упрочнение композита карбид титана-сталь.

17-30    П-2.5        А.И. Лотков, В.Н. Гришков, Е.Ф. Дударев, А.Н. Табаченко, И.В. Садовская

                              (Томск)

                                  Закономерности изменения последовательности и температур мартенситных  

                                  превращений в никелиде титана после интенсивной пластической деформации 

                                  всесторонней ковкой. 

18-00    П.2.6        С.Д. Прокошкин, В. Браиловский, К.Э. Инаекян, В. Демерс, И.Ю. Хмелевская, 

                              С.В. Добаткин, Е.В. Татьянин (Москва; Монреаль/Канада).

                                   Функциональные характеристики термомеханически обработанных сплавов Ti-Ni с  

                                   полигонизованной субструктурой и нанокристаллической структурой.

18-30    П.2.7*        Е.П. Рыклина, А.А. Шахмина, С.Д. Прокошкин, И.Ю. Хмелевская (Москва)

                                    Исследование параметров ЭПФ и ОЭПФ, наведенных термомеханической 

                                    тренировкой, в сплавах Ni-Ti.

* - Продолжительность доклада – 15 мин

18.45 Автобус в Москву (до метро «Щелковская»)

18.45    Дискуссия

ПЕРЕРЫВ НА УЖИН

20-00

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ СЕКЦИИ «ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ» (ФП-С)

Список докладов приведен в конце программы

6 сентября, среда

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (П-3)

«Дефекты структуры и прочность кристаллов»

10-00    П-3.1        В.Ю. Новиков (Гамбург/Германия)
                                    Рост зерен в материалах с подвижными частицами второй фазы.

10-30    П-3.2        Н.А. Конева, А.Н. Жданов, Л.И. Тришкина, Э.В. Козлов (Томск)

                                    Границы зерен и их роль в эволюции субструктуры при пластической деформации.

11-00    П-3.3        С.А. Фирстов, Э.П. Печковский, И.И. Иванова (Киев/Украина)

                                   Наноламинаты – слоистые керамические материалы: изготовление, управление 

                                   структурой и механическими свойствами.

11-30 Перерыв (кофе, чай)

12-00    П-3.4        Э.В. Козлов, Л.И. Тришкина, Н.А. Конева (Томск).
                                   Закон Холла-Петча и прочность поликристаллов.
12-30    П-3.5        В.А. Поздняков (ИМФМ ЦНИИИчермет, Москва)
                                   Карты структурных механизмов пластической деформации

                                   нанокристаллических материалов.

13-00    П-3.6         М.М. Мышляев (Москва)

                                    Особенности сверхпластического течения сплавов.

13-30 Дискуссия
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

СЕКЦИЯ (ФП)

«Фазовые превращения»

15-00    ФП-1       Ю.В. Калетина, В.М. Счастливцев, Е.А. Фокина (Екатеринбург)

                                   О влиянии магнитных полей на сплавы с изотермической кинетикой

                                    мартенситного превращения

15-30    ФП.2         Г.В. Маркова, Г.Ф. Завьялова (Тула)

                                    Предмартенситные эффекты в сплавах на основе марганца.

15-45   ФП.3         В.Д. Седых, В.Ш. Шехтман, И.И. Зверькова, А.В. Дубовицкий, В.И. Кулаков
                              (Черноголовка)
                                     Фазовые превращения в LaMnO3+( .

16-00    ФП.4        В.С. Крапошин, А.Л. Талис, Нгуен Ван Тхуан (Москва)
                                   Структура (-фазы как конструкция алгебраической геометрии и промежуточная 

                                   конфигурация при полиморфном превращении в титане и в цирконии.

16-15    ФП.5        Л.А. Мальцева (Екатеринбург)

                                    Закономерности фазовых и структурных превращений в безуглеродистых  

                                    высокопрочных коррозионностойких сталях.

16-30    


Перерыв (кофе, чай)

17-00    ФП.6        А.И. Кустов (Воронеж)
                                    Исследование фазовых превращений в кристаллах с помощью сканирующего 

                                    акустического микроскопа.

17-15    ФП.7       И.В. Лясоцкий, Н.Б. Дьяконова, Д.Л. Дьяконов, Е.Н. Власова (Москва)
                                  Метастабильные ГПУ фазы в аморфизирующихся многокомпонентных сплавах  

                                  железа с металлоидами

17-30 ФП.8        В.В. Красильников, С.Е. Савотченко, И.В. Удовенко (Белгород)

                                   к вопросу моделирования роста тонких пленок под облучением
17-45    ФП.9        А.А. Шибков (Тамбов)

                                    Динамика формирования мезоструктур неравновесного роста льда.

18-15   ФП.10     О.А. Когтенкова, Б.Б. Страумал, С.Г. Протасова, А.А. Мазилкин, Т. Чеппе, П. Земба

                               (Черноголовка; Краков/Польша)

                                     Фазовые переходы смачивания и предплавления на границах зерен в системе Al-Zn
18-30
Дискуссия

ПЕРЕРЫВ НА УЖИН

20-00

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ СЕКЦИИ «ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ» (ФП-С)

Список докладов приведен в конце программы

7 сентября, четверг

Секция (В)

«Взаимосвязь фазовых превращений и пластической деформации

10-00    В.1          В.К. Портной, К.В. Третьяков (Москва)

                                   Фазовые и структурные превращения при механохимическом синтезе 

                                   интерметаллидов в системах Me-Al (Me - Ni, Co, Fe)

10-15    В.2         А.В. Леонов, А.Н. Стрелецкий (Москва)
                                    Механическое сплавление Ni/Ta и  Ni/Nb. Образование аморфной фазы и ее 

                                    Кристаллизация.

10-30    В.3         И.В. Киреева, Ю.И. Чумляков (Томск)

                                    Ориентационная зависимость (-(-(` мартенситного превращения в  

                                    монокристаллах аустенитных нержавеющих сталей с низкой энергией дефектов 

                                    упаковки. 

10.45     В.4         В.Ф. Коршак (Харьков/Украина)

                                 Метастабильность, структурные и фазовые превращения в условиях

                                 сверхпластичности.

16-15    В.5        Т.А. Рюмшина, Г.К. Волкова, Л.В. Лоладзе, Т.Е. Константинова (Донецк/Украина)

                                   Влияние высокого давления на фазовые переходы в сплаве Ti – 5Al – 5Mo – 5V. 

11-15     В.6       Н.Н. Колесников, Е.Б. Борисенко, Д.Н. Борисенко, В.В. Кведер, В.К. Гартман,

                           Б.А. Гнесин (Черноголовка)

                                 Фазовый переход вюртцит-сфалерит при холодном прессовании  

                                 нанокристаллических порошков CdTe   Cd1-xZnxTe.

11.30

Перерыв (кофе, чай)

12-00     В.7        Д.В. Щур, З.А. Матысина, С.Ю. Загинайченко (Донецк, Днепропетровск/Украина)
                                  Формирование внедренных краудионов в кристаллах.

12-15     В.8        А.С. Горнакова, В.Г. Сурсаева, Б.Б. Страумал (Черноголовка).

                                 Влияние фасетирования на миграцию границ зерен [1010]    [1120] в цинке.

12-30     В.9        А.А. Батурин, А.И. Лотков, Л.Л. Мейснер, В.Н. Гришков, А.С. Сурков (Томск)

                                 Дефекты структуры и структурно-фазовое состояние модифицированных 

                                 поверхностных слоев в никелиде титана.

12-45    В.10        М.А. Вержаковская, А.В. Покоев (Самара)

                                   Механизмы взаимодействия движущихся доменных границ с дислокациями и 

                                   примесными атомами при диффузии в переменном магнитном поле.

13-00    В.11        В.А. Плотников, И.М. Пачин, А.С. Грязнов (Барнаул)

                                    Закономерности акустической эмиссии и процессов накопления и возврата 

                                    деформации при термоупругих мартенситных превращениях.

13-15    В.12        Устиновщиков Ю.И., Пушкарев Б.Е. (Ижевск)
                                    Фазовые превращения «уорядочение- расслоение» и «порядок-беспорядок» 

                                    на примере сплавов «железо-переходный металл»

13-30    Дискуссия

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

СЕКЦИЯ (ПП)

«Прочность и пластичность»

15-00     ПП.1     В.И. Альшиц, Е.В. Даринская, Е.А. Петржик, С.А. Ерофеева (Москва)

                                  О соотношении между термоактивационными и магнитно-стимулированными 

                                 процессами при движении дислокаций в кристаллах InSb в магнитном поле
15-15     ПП.2     В.А. Федоров, Т.Н. Плужникова, С.Н. Плужников, А.М. Кириллов (Тамбов)

                           Влияние размера зерна на количественные характеристики двойникования ОЦК сплава

                           Fe+3,25%Si
15-30     ПП.3     А.Л. Аэро (Санкт-Петербург)

                                  Микроскопическая теория структурной прочности и разрушения монокристаллов.

15-45     ПП.4     Г.В. Клевцов, Н.А. Клевцова, О.А. Фролова (Оренбург)

                                 Механизмы разрушения аустенитных сталей при различных видах нагружения и    

                                 мартенситные превращения в пластических зонах у вершины трещины.

16-00     ПП.5     Г.П. Грабовецкая, Ю.Р. Колобов, Е.Н. Мельникова (Томск; Белгород)

                                 Закономерности и механизмы ползучести субмикрокристаллического титанового 

                                 сплава Ti-6Al-4V.

16-15     ПП.6     М.М. Хрущов, А.В. Фишгойт, Г.В. Шашурин (Москва)

                                 Оценка параметров кинетики трещин вблизи структурных несовершенств 

                                 в сплава  ЭП741НП при испытании на малоцикловую усталость.

16-30    
 Перерыв (кофе, чай)

17-00     ПП.7     А.К. Емалетдинов ( Уфа)

                                  Эволюция дислокационной структуры и тепловыделение в ударных волнах.

17-15     ПП.8     Г.В. Гаркушин, С.В. Разоренов, Г.И. Канель, С.Н. Скакун (Черноголовка)

                                  Полиморфные превращения и прочностные характеристики акмко-железа при 

                                  импульсном нагружении.

17-30     ПП.9     Д.А. Мирзаев, И.Л. Яковлева, А.В. Панов, Н.А. Терещенко 

                           (Челябинск, Екатеринбург)

                                  Распространение трещины в слоистых и монолитных образцах стали 08Х18Т1 при  

                                  ударной нагрузке

17-45     ПП.10    В.А. Горельский, И.Е. Хорев, А.А. Рогова (Томск)

                                  Исследование пространственных кинетических механизмов разрушения и фазовых 

                                  превращений в преградах при динамическом разрушении.

18-00     ПП.11    Т.А. Ковалевская, О.И. Данейко, С.Н. Колупаева, Семенов М.Е. (Томск)

                                  Математическое моделирование деформационного упрочнения сплавов, содержащих 

                                 недеформируемые дисперсные частицы.

ПЕРЕРЫВ НА УЖИН

20-00

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ СЕКЦИИ «Прочность и пластичность» (ПП-С)

Список докладов приведен в конце программы

8 сентября, пятница

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (П-4)

«Актуальные проблемы физики пластической деформации»

10-00    П-4.1        В.И. Альшиц, Е.В. Даринская, М.В. Колдаева, Е.А. Петржик (Москва)
                                    О природе электрического влияния  на магнитопластический эффект в ЩГК.

10-30    П-4.2        Ю.И. Головин, В.В. Коренков (Тамбов)
                                    Фазы высокого давления в динамических наноконтактах.

11-00    П-4.3        А.М. Глезер (Москва)
                                    Что такое «интенсивная» пластическая деформация?

11-30 Перерыв (кофе, чай)

12-00    П-4.4        А.Н. Тюменцев (Томск)
                                     Локальные обратимые структурные превращения мартенситного типа как

                                     механизмы пластической деформации металлических материалов.

12-30    П-4.5        Б.Б. Страумал, М. Фризель, А. Аслунд, Б. Баретцки, Я. Калниньш 

                              (Черноголовка; Гетеборг/Швеция, Штутгарт/Германия, Угале/Латвия)
                              Латуни и сплавы Sn-Pb для реставрации и восстановления исторических органов.

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

Секция (ПМТ)

«Перспективные материалы и технологии» 

15-00    ПМТ.2         Л.Л. Мейснер, Н.А. Литовченко, В.П. Сивоха, А.А. Нейман, С.Н. Мейснер, 

                                 Чжан Дянь (Томск)
                                       Влияние ионно- и электроннолучевой модификации поверхности на эффекты 

                                       сверхэластичности и памяти формы никелида титана.  .

15-15    ПМТ.3          А.М. Глезер, И.Е. Пермякова, С.Е. Манаенков (Москва)
                                         Отклик трещиностойкости аморфного сплава системы Fe-Ni-B 

                                         при нанокристаллизации. 

15-30    ПМТ.4           М.И. Петржик, Т.А. Свиридова, Е.И. Замулаева, Е.А. Левашов, В.В. Молоканов, 

                                   Ю.К. Ковнеристый (Москва).
                                          Поверхностное стеклообразование при электроискровом осаждении.

15-45     ПМТ.5          Н.Н. Белоусов (Харьков, Украина)

                                         Структурно-фазовая неоднородность и нестационарность течения гцк 

                                         материалов после деформации кручения под давлением.

16-00    ПМТ.6            И.А. Дитенберг, А.Н. Тюменцев, Ю.П. Пинжин, Я.В. Шуба, А.Д. Коротаев, 

                                    В.М. Чернов (Томск)
                                         Особенности формирования микрополосового структурного состояния

                                         в сплаве  V-4%Ti-4%Cr после глубокой деформации прокаткой.

16-15    ПМТ.7         С.А. Котречко, А.В. Филатов, А.В. Овсянников (Киев/Украина)
                                       Особенности пластической деформации нанокристаллов молибдена”

16-30    


Перерыв (кофе, чай)

17-00    ПМТ.9        О.А. Когтенкова, А.А. Мазилкин, С.Г. Протасова, Б.Б. Страумал, Р.З. Валиев

                                 (Черноголовка)

                                        Разупрочнение алюминиевых сплавов при интенсивной пластической 

                                        деформации

17-15    ПМТ.10        Д.Н. Карпинский, С.В. Санников (Ростов-на-Дону)
                                        Влияние пластической деформации у вершины трещины в

                                        кристалле на направление ее роста  при смешанной моде нагружения.
17-30    ПМТ.11        А.А. Арендаренко, М.Ю. Литвинов, Ю.М. Литвинов, В.Н. Скворцов, И.Н.Цыпленков 

                                   (Москва, Зеленоград)
                                        Пластичность и трещиностойкость пластин сапфира, ориентированных по 

                                        плоскостям (0001) и (1012)

ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ, ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

18.45 Автобус в Москву (до метро «Щелковская»)

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

СЕКЦИЯ «ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ» (ФП-С)

	Кареев С.И., Глезер А.М., Шеляков А.В. (Москва)
ВЛИЯНИЕ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ НА СООТНОШЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ И ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ БЫСТРОЗАКАЛЕННОГО СПЛАВА Ti50Ni25Cu25
	ФП-С1


	Корниенко Н.Е. (Киев/Украина)
НЕЛИНЕЙНО-ВОЛНОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПЛАВЛЕНИЯ И ПОЛИМОРФНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ СТРУКТУРЫ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
	ФП-С2


	Гольцова М.В, Жиров Г.И., Додонова Е.В. (Донецк/Украина)
ИНДУЦИРОВАННЫЕ ВОДОРОДОМ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ: КЛАССИФИКАЦИЯ, КИНЕТИКА И СТРУКТУРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
	ФП-С3


	Жиров Г.И., Гольцова М.В. (Донецк/Украина)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ТЕРМО-БАРО-УПРУГО-ДИФФУЗИОННОГО РАВНОВЕСИЯ (- И (-ФАЗ ПРИ ГИДРИДНОМ ФАЗОВОМ ПРЕВРАЩЕНИИ В СИСТЕМЕ ПАЛЛАДИЙ-ВОДОРОД
	ФП-С4


	Головин Ю.И., Дмитриевский А.А., Сучкова Н.Ю., Толотаев М.В. (Тамбов)
О Роли фазовых превращений под индентором в процессе радиационно-стимулированного разупрочнения кремния
	ФП-С5


	Алексеева Л.Е., Баев А.С. (Москва)
МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ТРИПП-СТАЛЕЙ В ХОЛОДНОКАТАНОЙ ЛЕНТЕ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ В УПРУГОЙ ОБАСТИ И УСТАЛОСТНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
	ФП-С6


	Малиновская В.А., Попова Н.А., Козлов Э.В. (Томск)
СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ 20Х2Н4А В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ НИТРОЦЕМЕНТАЦИИ
	ФП-С7


	Климашин С.И., Попова Н.А., Козлов Э.В., Громов В.Е. (Новокузнецк, Томск)
Структурно-фазовые состояния в закаленной конструкционной стали
	ФП-С8


	Тихонькова О.В., Попова Н.А., Козлов Э.В., Громов В.Е. (Новокузнецк, Томск)
Карбидообразование при высоком отпуске сложнолегированной стали
	ФП-С9


	Цвиркун О.А., Будовских Е.А., Иванов Ю.Ф., Громов В.Е. (Новокузнецк)
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОНЫ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО БОРОАЛИТИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗА
	ФП-С10


	Цвиркун О.А., Будовских Е.А., Иванов Ю.Ф., Громов В.Е. (Новокузнецк)
ФОРМИРОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА И ДЕФЕКТНОЙ СУБСТРУКТУРЫ 

ЗОНЫ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО АЛИТИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗА
	ФП-С11


	Целлермаер И.Б., Коваленко В.В., Иванов Ю.Ф., Коновалов С.В., Громов В.Е. (Новокузнецк)
Структурно-фазовые превращения в зоне термического влияния перлитной стали при облучении электронными пучками
	ФП-С12


	Демидов А.В., Макаров А.Г., Сталевич А.М. (Санкт-Петербург)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНО-ВРЕМЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕЛАКСАЦИОННЫМ ПЕРЕХОДАМ В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ
	ФП-С13


	Березовская В.В., Архангельская А.А. (Екатеринбург)
КРИСТАЛЛОГЕОМЕТРИЯ РАННИХ СТАДИЙ РАСПАДА ПЕРЕСЫЩЕННОГО ТВЕРДОГО РАСТВОРА В МАРТЕНСИТНОСТАРЕЮЩЕЙ СТАЛИ
	ФП-С14


	Савотченко С.Е., Юрова О.В. (Белгород)
Модель движения фронта рекристаллизации, активированной диффузионным потоком
	ФП-С15


	Портной В.К., Леонов А.В., Фадеева В.И., Федотов С.А. (Москва)
ФОРМИРОВАНИЕ ДВОЙНЫХ КАРБИДОВ ПЕРОВСКИТНОГО ТИПА В СИСТЕМЕ Ni–Al–C ПРИ МЕХАНОХИМИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ
	ФП-С16


	Е.Ю. Панченко, Ю.И. Чумляков, А.В. Твердохлебова, Е.Е. Тимофеева (Томск)
Ориентационная зависимость эффекта памяти формы и высокотемпературной сверхэластичности в ферромагнитных монокристаллах Ni-Fe-Ga.
	ФП-С17


	Рублинецкая Ю.В., Слепушкин В.В., Суськина Е.Л., Мощенская Е.Ю. (Самара)
ВЗАИМОСВЯЗЬ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА С ДИАГРАММОЙ СОСТАВ–ТОК
	ФП-С18


	Шахназаров К.Ю., Шахназаров А.Ю. (Санкт-Петербург)
АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМУМ ПРЕДЕЛА ТЕКУЧЕСТИ ДОЭВТЕКТОИДНЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ~ 0,5 % С КАК СЛЕДСТВИЕ НАЛИЧИЯ ФАЗЫ ~ Fe42C
	ФП-С19


	Шахназаров К.Ю., Шахназаров А.Ю. (Санкт-Петербург)
ТЕТРАГОНАЛЬНОСТЬ МАРТЕНСИТА, ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО МОРФОЛОГИИ И ПЛАСТИЧНОСТИ КАК СЛЕДСТВИЕ НАЛИЧИЯ ФАЗЫ ~ Fe42C
	ФП-С20


	Карпенко С.В. (Нальчик)
МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ПРОЗРАЧНЫХ ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ – ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ СОБСТВЕННОГО ОПТИЧЕСКОГО ПРОБОЯ
	ФП-С21


	Гончарова Н.В., Махнева Т.М. (Ижевск)
ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СПЛАВАХ Fe–Cr–Ni В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ
	ФП-С22

	Махнева Т. М. (Ижевск)
ОБРАТНОЕ МАРТЕНСИТНОЕ (((-ПРЕВРАЩЕНИЕ В СТАЛИ 08Х15Н5Д2Т ПОСЛЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ (ИПД)
	ФП-С23


	Старостенков М.Д., Дудник Е.А. (Барнаул, Рубцовск)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНТИФАЗНЫХ ГРАНИЦ НА СТРУКТУРУ УПОРЯДОЧИВАЮЩИХСЯ СПЛАВОВ А3В
	ФП-С24


	Старостенков М.Д., Дудник Е.А. (Барнаул, Рубцовск)
РОЛЬ ВАКАНСИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ

В СПЛАВЕ Cu3Au
	ФП-С25


	Целлермаер И.Б., Иванов Ю.Ф., Коновалов С.В., Громов В.Е. (Новокузнецк, Томск)
Формирование зоны структурно-фазовых состояний в закаленной стали 65Г при электронно-пучковой обработке
	ФП-С26


	Виноградова Л.А. (Москва)
ОБРАТНОЕ МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРИ ШЛИФОВАНИИ 

БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ Р6М5


	ФП-С27


	Арисова В.Н., Самарский Д.С., Трыков Ю.П. (Волгоград)
ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ДИФФУЗИИ ПРИ СОЗДАНИИ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  ЖАРОПРОЧНОГО СЛОИСТОГО МАГНИЕВО-АЛЮМИНИЕВОГО ИНТЕРМЕТАЛЛИДНОГО КОМПОЗИТА
	ФП-С28


	Кузнецов С.И., Тарасова Е.Ю., Петров А.Л., Саблукова И.В., Сычева О.А. (Самара, Новокуйбышевск)
ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЧАСТИЦ НА СТРУКТУРНО – ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В Al2O3
	ФП-С29


	Володин Т.В., Володин В.Л., Громов В.Е. (Новокузнецк)
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СТАЛИ Р6М5 ПОСЛЕ ИМПУЛЬСНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
	ФП-С30


	Хлебникова Ю.В., Родионов Д.П., Сазонова В.А., Табатчикова Т.И., Антонова О.В. (Екатеринбург)
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